
Problem Seitenwange Leder Fahrersitz
Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 24. Juni 2007 um 13:31

Hallo,

hast Du denn regelmäßig eine Lederpflege vorgenommen, um die
normale "Rissbildung" des Leders zu mindern und das Leder gemeidig
zu halten ? Ansonsten ist ein Durchscheuern vom Lederbezug in einem
Jahr nicht normal. Dein Gewicht kann ja nicht kausal dafür verantwortlich
sein, da Du ja die T-Norm einhälst  .

Beim Nappa ist die Faltenbildung häufiger zu beobachten, als bei Cricket.

1
https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/7354-problem-seitenwange-leder-
fahrersitz/?postID=111218#post111218

https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/7354-problem-seitenwange-leder-fahrersitz/?postID=111218#post111218
https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/7354-problem-seitenwange-leder-fahrersitz/?postID=111218#post111218

